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Properties Method Product
SS 155434

gränser

Elastomer compatibility

(NBR 1 / 80°C/ 1000 h)

Change in hardness (shore A)

Change in volume

Change in tensile strength

Change in elongation

ISO 1817
+/- 10

≤ 10 %

≤ 50 %

≤ 50 %

Projekt - SIS/Tk 416

Frågeställningar:
• Vilken referenselastomer liknar den vanligast förekommande elastomeren på marknaden? 
• Kan testtiden minskas med ökad temperatur?
• Är gränserna relevanta?


